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Com o aumento do consumo de energia, causado pelo crescimento exponencial da populagéo
mundial, bem como os impactos ambientais causados pelo homem, ha uma intensa procura por
fontes de energia limpa, nesse contexto surgem as células a combustivel (CC), dispositivos capazes
de transformar energia quimica em trabalho, sem prejudicar o meio ambiente. A maior dificuldade
para comercializacdo das CCs é a baixa atividade e estabilidade das nanoparticulas (NPs) de Pt
imobilizadas sobre carbono (Pt/C). Sendo assim, é fundamental sintetizar novos nanocatalisadores
ativos e estaveis para serem utilizados como anodo de CCs. No entanto, ndo existe um método
padrdo para avaliacdo da estabilidade de novos catalisadores, o que dificulta a comparacdo entre 0s
diferentes resultados da literatura. Os métodos encontrados na literatura, apesar de Uteis, ndo
representam o cendrio real de uma CC, uma vez que as medidas séo realizadas em ambiente limpo e
estatico. Neste contexto, nds desenvolvemos um método para a deteccdo da estabilidade de
catalisadores metalicos candidatos a serem usados no anodo de CCs. O dispositivo proposto utiliza
a técnica de injecdo em batelada BIA ,mais utilizado na area de eletroanalitica, sendo composto por
uma célula adaptada para receber além da micropipeta automatica, um eletrodo impresso contendo
o catalizador a ser avaliado e um potenciostato portatil. Nesse dispositivo, so realizadas sucessivas
injecBes de combustivel diretamente na superficie do catalisador nanoparticulado, depositado sobre
a superficie do eletrodo de trabalho do eletrodo impresso, na presenca de eletrélito suporte e a
curva de estabilidade é construida a partir do monitoramento da densidade de corrente de picos dos
transientes anodicos em funcdo do numero de injecdes, realizando o experimento em triplicata para
melhor compreensdo dos resultados e para permitir desenvolver uma margem de erro. NOs
aplicamos o dispositivo e 0 método desenvolvido para avaliar a estabilidade de NPs de Pt
imobilizadas em carbono, nanotubos de carbono de paredes multiplas e nanofitas de grafeno frente
a eletro-oxidacdo de metanol.
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