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Diante da atual preocupacdo da humanidade com o fornecimento de 4gua potavel éinepessar
busquemos formas alternativas pouco agressivas ao meio ambiente e de baifioastiro para

a descontaminacdo de rios, lagos e tratamento de esgoto. Neste contexto ulterrtets/as é a
descontaminacdo por fotocatalise, que utiliza a energia solar na decomposicammEnentes
organicos presentes em ambientes aquaticos. Dentre 0s materiais maidasshata este objetivo

esta o dioxido de titanio (Tig), devido suas propriedades fisicas e quimicas, como a sua
abundancia, baixa toxicidade, alta fotossensibilidade com irradiacédo, megste corrosdo, boa
fotoestabilidade, baixo custo, dentre outros. No entanto por ser um semicondgaprldego (~3,2

eV) sua aplicacdo com a luz solar natural € pouco eficiente, pois somente 5% ddalugassui

essa energia. O presente trabalho tem por objetivo a sintese de nanoparticuli@ denT
diferentes concentracdes de Mn pelo método hidrotermal. Para isso foiguitepana solucdo de
etilenoglicol e isopropoéxido de titanio aquecida a 60°C sob agitacdo constante por umagddsra. A
mesmo periodo de tempo, essa solucao foi gotejada em outra solucdo d€aHNg) sob agitacéo
constante até a formacao de um precipitado branco. Em seguida, a solucdo ferittanséra o

reator hidrotermal e levada ao forno por 24 horas a 130°C. A amostra foi levada novamente ao
forno para secagem por 1 hora a 80°C. Apds a secagem a amostra foi levada novamente ao forno
para calcinacdo por 2 horas a 500°C. A caracterizacdo das amostras k@daador difracdo de

raios X, espalhamento Raman e microscopia eletrénica de varredura. Aedaeag@o mostrou que

as amostras cristalizaram majoritariamente na fase anatase indejgenide concentracdo de
manganés. Testes de fotodegradacdo do azul de metileno, indicam que a dopagem com Mn
contribui para o aumento na eficiéncia fotocatalitica do material organico.
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